	Перечень изготавливаемой и поставляемой продукции

	

	Прутки из титановых сплавов: диаметры 2,0-350 мм

	Марка сплава: ВТ6, ВТ6С, ВТ6Ч, ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ16, ВТ20, 3М, ПТ3В, ОТ4-1, ОТ4-0, ОТ4 и др.

	Химический состав: ГОСТ 19807-91, ОСТ1 90013-81, ОСТ1 92077-91

	Вид обработки поверхности: горячекатаные, кованые, с механической обработкой, шлифованные h9, h8, h7

	НТД: ГОСТ 26492-85, ТУ1-83-21-02, ОСТ1 90173-75, ОСТ1 90006-86, ТУ1-805-132-82, ОСТ1 90201-75, ОСТ1 90202-75, ТУ1-805-012-78, ОСТ1 90266-86, ТУ1-5-430-95, ОСТ1 90107-73, ОСТ1 92062-90 и др.

	

	Поковки из титановых сплавов: весом до 500 кг/шт

	Марка сплава: ВТ6, ВТ6С, ВТ6Ч, ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ16, ВТ20, 3М, ПТ3В, ОТ4-1, ОТ4-0, ОТ4 и др.

	Химический состав: ГОСТ 19807-91, ОСТ1 90013-81, ОСТ1 92077-91

	Вид обработки поверхности: кованые, с механической обработкой

	НТД: ОСТ1 90000-70, ТУ1-5-251-77, ТУ1-805-048-90, ОСТ В5Р.9325-2005, ТУ1-805-152-82 и др.

	

	Листы из титановых сплавов: толщиной от 0,3 до 10,5 мм различного раскроя

	Марка сплава: ВТ6, ВТ6С, ВТ6Ч, ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-1, ОТ4-0, ОТ4, ВТ20, ПТ3В и др.

	Химический состав: ГОСТ 19807-91, ОСТ1 90013-81, ОСТ1 92077-91

	НТД: ГОСТ 22178-76, ТУ1-5-093-77, ОСТ1 90218-76, ТУ1-5-326-76, ТУ1-5-325-75, ТУ1-5-357-95

	

	Плиты из титановых сплавов: толщиной от 12 до 150 мм различного раскроя

	Марка сплава: ВТ6, ВТ6С, ВТ6Ч, ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-1, ОТ4-0, ОТ4, ВТ20, ПТ3В и др.

	Химический состав: ГОСТ 19807-91, ОСТ1 90013-81, ОСТ1 92077-91

	НТД: ГОСТ 23755-79, ТУ1-5-357-95, ОСТ1 90024-94, ТУ1-805-103-81

	

	Проволока из титановых сплавов: диаметром от 1,0 до 7 мм в бухтах

	Марка сплава: ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-1, ОТ4, ВТ20-1св, ВТ20-2св, ПТ7Мсв, ВТ6 и др.

	НТД: ГОСТ 27265-87, ОСТ1 90015-77, ТУ1-809-940-90

	

	Трубы из титановых сплавов: диаметром от 5,8 до 480 мм

	Марка сплава: ВТ1-0, ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В, ВТ14, ОТ-4, ОТ4-1

	НТД: ГОСТ 21945-76, ГОСТ 22897-86, ГОСТ 24890-81, ОСТ1 90050-72, ТУ 14-3-821-79, ТУ 14-3-820-79, ТУ 5.961-11916-2007, ТУ 14-3-843-79








